
 

 
  

 
 

 
 

GEL PARA CABELLO P/ 5 KILOS 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

Componentes    Cantidad 

 

 Agua      5 lts. 
 Carbopol    75 grs. 
 Alcohol Rectificado   50 ml. 
 Trietanolamina   50 ml. 
 Nipagín     20 grs. 
 Esencia     30 ml. 
 Colorante    A gusto 

 

Proceso: 

 
 

 

 

1) Colocar en una licuadora 500 ml. de agua y agregarle el carbopol y a 
continuación batir bien hasta que no quede ningún grumo y la mezcla sea 
uniforme. 

2) Luego adicionar el alcohol y el nipagín (se recomienda disolver este producto 
previamente en 100 ml. de agua caliente); y revolver bien junto con la mezcla 
del paso anterior. 

3) Verter la mezcla en un recipiente limpio para añadir el agua restante (4,5 
litros) y dejar reposar por una hora 

4) Agregar de poco la trietanolamina hasta obtener el gel y el aspecto deseado. 
5) Adicionar la esencia. 
6) Revolver por unos minutos más, hasta conseguir que sea homogéneo. 

 
Obs.:  1) En caso de adicionar colorante es preciso que sea en el agua antes 
del preparado, ya que una vez que se haga gel resulta difícil de mezclar.   

 
 

 

 


